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bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser

verwendet werden.

DIBt | KolonnenstraBBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bescheid iiber die Anderung und Verlangerung der Deutsches

Geltungsdauer der Insti:gt
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ BautechnliII:
allgemeinen Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.44-83 Seite 2 von 2 | 11. Dezember 2024

| BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauart-
genehmigung werden wie folgt gedndert und erganzt:

1. Abschnitt 2.1.1.6 Zubehdrteile wird gestrichen
2. aus Abschnitt 2.1.1.7 Dubel wird der Abschnitt 2.1.1.6 Dibel

3. Abschnitt 2.1.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) erhalt folgende Fassung:
21.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1. Die méglichen Systemkombinationen einschlief3-
lich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den Abschnit-
ten 2.1.1.1, 2.1.1.4 und 2.1.1.5 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Zusatzlich zu den Komponenten im Abschnitt 2.1.1 dirfen bzw. missen auch Zubehorteile,
wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile, verwendet werden. Diese miissen mindestens
normalentflammbar und mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein, sie dirfen
eine maximale Einzellange von 3 m nicht Uberschreiten. Sofern der Systemhalter weitere
Vorgaben macht, sind diese ebenfalls zu beriicksichtigen und vom ausfiihrenden Fachunter-
nehmer sachgerecht auszuwahlen.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Ruppert

Z199062.24 1.33.44-246/24
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Allgemeine

Bauartgenehmigung

Nummer: Geltungsdauer

Z-33.44-83 vom: 16. August 2024

bis:  17. Dezember 2024
Antragsteller:
Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Gegenstand dieses Bescheides:

Warmedamm-Verbundsystem mit angeklebten Mineralwolle-Lamellen
"Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau”

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und vier Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-33.44-83 vom 13. Februar 2023.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur

Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit der Handels-
bezeichnung "Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau". Es besteht aus am Untergrund
angeklebten Mineralwolle-Lamellen, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz
und einer Schlussbeschichtung (Oberputz). Unter bestimmten Voraussetzungen missen auch
bei ausreichender Abreil¥festigkeit der Wandoberflache die Mineralwolle-Lamellen zuséatzlich
durch Dubel befestigt werden.

Alle fiir ein WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kompo-
nenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten des Antragstellers werksmaRig
hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf auf Auflenwanden aus Mauerwerk und Beton mit oder ohne
Putz verwendet werden. Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den
Bestimmungen, wie es auf der Baustelle aus diesen Komponenten herzustellen ist. Der Unter-
grund muss dafir eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine Abreil¥festigkeit
von 0,08 N/mm? aufweisen. Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschich-
tungen mit dem Klebemoértel ist zu prufen.

Unebenheiten bis 1 cm/m durfen tGberbriickt werden; gréRere Unebenheiten miissen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden, wobei dessen
Abreiltfestigkeit nach der Erhartung gepriift werden muss. Bei Untergriinden aus Mauerwerk
ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne weitere
Nachweise vorausgesetzt werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Komponenten

Klebemortel

Fir die Befestigung der Dammstoffe missen die Produkte "Duo-Kleber", "SM700", "SM700
Pro", "Lustro", "Sockel SM" oder "SM300" verwendet werden.

Dammstoffe

Als Dammstoffe mussen die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Mineralwolle-
Lamellen mit den Abmessungen 1200 mm x 200 mm und Dicken von 40 bis 400 mm
verwendet werden.

Eigenschaft Anzahl be- | Dynamische .
Dicked | schich- Steifigkeit Stromungs-
widerstand r
[mm] teter bei d s KPa-s/m?
F Seiten IFEEiF]
Handelsbezeichnung [mm] | [MN/m?3]
MW volamit 040 40 —-400 2 - -
Bewehrungen

Als Bewehrungen mussen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe "Armiergewebe 4x4 mm"
oder "Armiergewebe 5x5 mm" verwendet werden.

Unterputze

Als Unterputze miissen die mit den Klebemérteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produkte
"SM700", "SM700 Pro", "Lustro", "Sockel SM" oder "SM300" verwendet werden.

1.33.44-83/17
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21.1.5 Schlussbeschichtungen

Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) mussen die in der Anlage 2 aufgefihrten Produkte
verwendet werden.

2.1.1.6 Zubehorteile
Es dirfen normalentflammbare Zubehdrteile, wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile,
verwendet werden, deren maximale Lange 3 m nicht Uberschreitet. Die eingesetzten
Zubehorteile mussen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

21.1.7 Diibel

Fir eine eventuell erforderliche Befestigung der Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2
sind Diibel mit europaischer technischer Bewertung (ETA) nach EAD 330196-00-0604 bzw.
EAD 330196-01-0604" zu verwenden, mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm,
einer Tragfahigkeit des Dubeltellers von mindestens 1,0 kN und einer Tellersteifigkeit von
mindestens 0,30 kN/mm.

21.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)
Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1. Die mdglichen Systemkombinationen einschliel3-
lich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den Abschnit-
ten 2.1.1.1, 2.1.1.4 und 2.1.1.5 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

21.21 Standsicherheit des WDVS
Das WDVS tragt charakteristische Einwirkungen aus Wind wek gemafl Abschnitt 3.2.4.4 in
Abhangigkeit der verwendeten Komponenten fiir den in Abschnitt 1 dieses Bescheides
genannten Verwendungsbereich ab, soweit die Ausflihrung gemaf Abschnitt 3.2 erfolgt.

21.2.2 Brandverhalten des WDVS
Das WDVS nach Anlage 2 erfiillt — je nach Ausfiihrung — die Anforderungen an das Brandver-
halten von Baustoffen der Klasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-12 bzw. die Anforderungen
an Baustoffe der Baustoffklasse A2 bzw. B1 nach DIN 4102-13.

21.2.3 Warme- und Feuchteschutz des WDVS

Fiar den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes des WDVS ist in Abhangigkeit des
verwendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag anzusetzen:

Bemessungswert Ag
[Wim-K]

MW volamit 040 0,041

Bezeichnung

Fir den Feuchteschutz des WDVS sind fur die Unterputze und Schlussbeschichtungen die w-
und/oder sq-Werte gemal Anlage 3 zu berticksichtigen.

2.1.2.4 Schallschutz des WDVS

Die bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung ARy, wovs, die beim Nachweis des Schall-
schutzes (Schutz gegen AuRenlarm) fir das WDVS zu berlcksichtigen ist, ist nach
DIN 4109-34/A14, Abschnitt 4.3 zu ermitteln.

1 EAD 330196-00-0604 bzw. Kunststoffdiibel zur Befestigung von auRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
EAD 330196-01-0604 mit Putzschicht

2 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

3 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

4 DIN 4109-34/A1:2019-12 Schallschutz im Hochbau — Teil 34: Daten fir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen;
Anderung A1

ZA4TT77.24 1.33.44-83/17
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf der
Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

222 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschadi-
gung und Feuchtigkeit geschitzt werden.

223 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemaRk dem § 21 (4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung abzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.

Es sind auBerdem anzugeben:
— Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/Lieferschein der einzelnen Komponenten des
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Uber(-;_instimmungserklérung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Prif-
und Uberwachungsplans enthalten und die somit Bestandteil der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

5 Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der vollstandig in der jeweils glltigen Fassung der fir die Fremdiberwachung einge-
schalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller oder Lieferanten vom Antragsteller zur
Verfligung gestellt wird.

ZA4TT77.24 1.33.44-83/17
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und
der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungentugendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziglich die erfor-
derlichen MalBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufihren, sind Proben nach
dem Prifplan zu entnehmen und zu priifen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Pruif-
und Uberwachungsplan’ enthalten und die somit Bestandteil der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

3.1.1 Standsicherheit
3.1.1.1  Nachweisfiihrung

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS ist auf
der Grundlage der charakteristischen Einwirkungen aus Wind gemal Abschnitt 2.1.2.1
erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fir das im Abschnitt 2.1.2 genannte WDVS bei einer Verarbeitung gemafl Abschnitt 3.2
erbracht.

Die zulassige Beanspruchbarkeit der Dubel im Verankerungsgrund (Wand) sowie mdgliche
Verwendungsbeschrankungen sind den Eignungsnachweisen fir die Dubel zu entnehmen.

ZA4TT77.24 1.33.44-83/17
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3.1.1.2 Fugeniiberbriickung

Das WDVS darf zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuRenwandflachen (z. B. der
Fugen in den AuRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten)
nur bei Fugenabstédnden bis 6,20 m angewendet werden; dabei muss die Dammstoffdicke
mindestens 60 mm betragen. Zudem muss das WDVS aus dem Unterputz "Lustro" oder
"SM700" mit dem Bewehrungsgewebe "Armiergewebe 4x4 mm" und den dinnschichtigen
Schlussbeschichtungen (doperputz < dunterputz) Nach Anlage 2 oder aus dem Unterputz "SM700"
(d = 7 mm) mit dem Bewehrungsgewebe "Armiergewebe 5x5 mm" und den diinnschichtigen
Schlussbeschichtungen (doperputz < dunterputz) NAch Anlage 2 bestehen.

Alle anderen, in diesem Bescheid allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Komponenten
darfen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

3.1.2 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fiir die Bauart WDVS zu fihren. Fur

die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung bei konstruktiv verwen-
deten Befestigungsmitteln muss dabei gemaf DIN EN ISO 6946 nicht berlcksichtigt werden,
wenn die VergroRerung des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 3 % betragt.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fur das WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu bericksichtigen.

Bei Detailplanungen sowie bei der Ausfiihrung von Anschliissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebriicken zu achten.

3.1.3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aufdenlarm) ist fur die Bauart WDVS nach
DIN 4109-1¢ und DIN 4109-27 zu fiihren. Fur den Nachweis des Schallschutzes ist das bewer-
tete Schallddmm-Mal R, wovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender
Gleichung zu ermitteln:

Rwwovs = Rw,0 + ARwwovs

mit:  Rwo bewertetes Schalldamm-Mall der Massivwand ohne WDVS, ermittelt
nach DIN 4109-328

ARywovs  bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung, siehe Abschnitt 2.1.2.4
3.1.4 Brandschutz

Das WDVS ist dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fiir Aullenwand-
bekleidungen nichtbrennbar, schwerentflammbar oder normalentflammbar vorgeschrieben
sind, wenn folgende Ausfiihrungen zur Anwendung kommen:

schwerentflammbar

nichtbrennbar
normalentflammbar

1
LS " Can n D an ja, j h nur in Verbindun

¢ S ! "ConniS" "Addi S", Ja, jedoch nur in Verbindung

@ € | "MineralAktiv Scheibenputz" | Mit den Unterputzen "SM700

@2, P Pro", "SM700" oder "SM300" ja

c o

O .

ng, alle anderen ja
6 DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen
7 DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfilllung der

Anforderungen

8 DIN 4109-32:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau
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3.2 Ausfiihrung
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides und
alle Informationen Uber erforderliche weitere Einzelheiten zur einwandfreien Ausfuhrung
der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausfihrung des WDVS betrauten Personen
zur Verfigung zu stellen.

— Ausflhrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfliihrenden Firma hat sich Uber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie (ber alle fir eine einwandfreie Ausflihrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausfiihrende Firma hat gemaR Anlage 4 die Ubereinstimmung der Bauart WDVS mit der
in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese Erklarung
ist dem Bauherrn zu Uberreichen.

3.2.2 Allgemeines

Fir das WDVS durfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in der Anlage 2 genannten Komponenten
und deren Kombination gemaf den folgenden Bestimmungen sowie unter Berlcksichtigung
der Vorgaben aus Planung und Bemessung (siehe Abschnitt 3.1) verwendet und ausgefiihrt
werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung dirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten. Fir die
Verarbeitung und Erhartung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Antragstellers zu beachten.

3.23 Klebemortel

Die Klebemortel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der
Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemortel zu mischen und mit einer Auftrags-
menge nach Anlage 2 aufzubringen.

3.24 Anbringen der Dammstoffe
3.2.41 Allgemeines

Die Mineralwolle-Lamellen sind grundsatzlich horizontal und im Verband zu verlegen, wobei
geometrische Bedingungen Ausnahmen zulassen. Beschadigte Dammstoffe dirfen nicht
eingebaut werden.

Die Mineralwolle-Lamellen sind durch geeignete MaRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schitzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putz-
systems.

Die Mineralwolle-Lamellen sind mit einem Klebemdrtel nach Abschnitt 2.1.1.1 passgenau im
Verband anzukleben. Zwischen den Mineralwolle-Lamellen duirfen keine offenen Fugen
entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleichwertigen Dammstoffen
geschlossen werden. Das SchlieRen von Fehlstellen und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit
einem Fugenschaum? ist zulassig.

Zur Vermeidung von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
sein. In die Fugen darf kein Klebemortel gelangen.

Bei Dammstoffdicken tber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten, dass
Zwangungspunkte Bewegungsmoglichkeit haben; im Rand- und Kantenbereich ist auf eine
ausreichende Befestigung zu achten.

9 Bei Ausfiihrung einer nichtbrennbaren oder schwerentflammbaren AuRenwandbekleidung muss ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis der Schwerentflammbarkeit (B1 nach DIN 4102-1) des Fugenschaums bei Verwendung
zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen. Bei Ausfiihrung einer normalentflammbaren
AuRenwandbekleidung ist ein mindestens normalentflammbarer Fugenschaum zu verwenden.

ZA4TT77.24 1.33.44-83/17



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-33.44-83 fur

3.24.2

3.243

3.2.4.31

ZA4TT77.24

Bautechnik

Seite 9 von 11 | 16. August 2024

Bei Dammstoffdicken Gber 200 mm ist aulerdem Folgendes zu beachten:

- Es ist eine ausreichende Montagesicherheit durch geeignete AbstitzungsmalRnahmen zu
gewabhrleisten. Die Verlegung der Dammstoffe erfolgtim Verband. An Gebdudekanten sind
dabei ausschlieBBlich Mineralwolle-Lamellen mit mindestens 2/3 der vollen Lange versetzt
zu verlegen, soweit die geometrischen Randbedingungen dies erlauben, und mit dem
groReren Flachenanteil auf dem mineralischen Untergrund zu verkleben.

- Eine Sturzhéhe min H < dpammstorf darf ohne zusatzliche Auflagerkonstruktionen nicht
ausgefihrt werden.

- Die FeldgréRen ohne Dehnungsfugen betragen fiir Dickschichtsysteme (Unterputz und
Schlussbeschichtung = Gesamtputzdicke > 10 mm) 9 m x 9 m bzw. ca. 80 m2.

- Die FeldgroRen ohne Dehnungsfugen betragen fir Dinnschichtsysteme (Unterputz und
Schlussbeschichtung = Gesamtputzdicke < 10 mm) 50 m x 25 m.

- Der Klebemortelauftrag muss maschinell erfolgen.
Verklebung beschichteter Dammstoffe

Der Klebemdrtel darf in einem Arbeitsgang vollflachig auf die vorbeschichtete Seite des
Dammstoffes oder vollflachig oder teilflachig — maschinell im Wulstverfahren — auf den Unter-
grund aufgetragen werden.

Bei vollflachigem Auftragen ist der Klebemortel unmittelbar vor dem Ansetzen der Damm-
platten mit einer Zahntraufel aufzukdmmen. Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemortel
so auf die Wandoberflache gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mértel-
streifen bedeckt sind. Die Kleberwilste missen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens
10 mm dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht Uberschreiten (siehe Anlage 1). Die
Mineralwolle-Lamellen sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der beschichteten
Seite in das frische Klebemodrtelbett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Zusatzliche Verdiibelung

Dubel mit einem Tellerdurchmesser unter 140 mm miuissen durch das Bewehrungsgewebe,
Dubel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 140 mm diirfen auch unter dem Gewebe
gesetzt werden.

Bei der Verdubelung unter dem Bewehrungsgewebe sind die Dubel nach dem Erharten des
Klebemortels vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdubelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten aufzu-
bringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach werden die
Dubel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht. Alternativ dirfen nach dem
Einarbeiten des Bewehrungsgewebes in den Unterputz die Dibel durch den frischen
Unterputz gesetzt werden. Danach werden unverziglich ("frisch in frisch") die Dubelkdpfe
Uberputzt oder eine zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Zusatzliche Verdubelung fir alle Dammstoffdicken

Die Mineralwolle-Lamellen missen ggf. zusatzlich mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.7 geman
folgender Tabelle befestigt werden:

Putzsystem ; S
) L - X charakteristische Einwirkung aus Wind we e EsiEliz)
Dicke Flachengewicht in [kN/m?] anzahl
[mm] [kg/m?] [Dubel/m?]
bis -1,59 _
<10 und <10
-1,6 bis -2,2 3
bis -1,59 -
>10 oder >10
-1,6 bis -2,2 5

Fir die Anordnung der Dubel gilt Anhang A der Norm DIN 55699:2017-8.
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Mégliche Verwendungsbeschrankungen in den Eignungsnachweisen der Dubel sind zu
beachten.

3.2.4.3.2 Zusatzliche Verdubelung fir Dammstoffdicken tber 200 mm

Bei Mineralwolle-Lamellen mit Dammstoffdicken tGber 200 mm sind folgende charakteristische
Einwirkungen aus Wind zugelassen:

- W = -1,1 kN/m? bei einem Klebeflachenanteil von 50 % oder
- We = -1,6 kN/m? bei einem Klebeflachenanteil von mindestens 70 %.

In den folgenden Bereichen sind die Mineralwolle-Lamellen mit 3 Dibeln/Lamelle bzw.
2,5 Dubeln/m zu befestigen:

- bei Unterschreitung einer Mindesthéhe einer zu dammenden Teilflache von
min H<2 x dDémmStoff

— bei Unterschreitung einer Mindestbreite einer zu dammenden Teilflache von
min B <2 x dDémmstoff

- die letzte obere ungestérte Dammstofflage (oberer Gebaudeabschluss)

— am seitlichen Gebaudeabschluss, in einem Streifen bis maximal 2 m Breite, ist mindestens
eine vertikale Verdubelungsreihe mit 2,5 Dibeln/m anzuordnen

3.25 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erharten des Klebemoértels und ggf. dem Setzen der Dibel unter dem Bewehrungs-
gewebe gemal Abschnitt 3.2.4.4 sind die Dammstoffe mit einem Unterputz nach Ab-
schnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2 zu beschichten. Der Unterputz darf in einem
Arbeitsgang auf die Mineralwolle-Lamellen aufgetragen und dann eben gezogen werden.

Das Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 ist bei Unterputzdicken bis 7 mm in die
aullere Halfte des Unterputzes und bei Unterputzdicken tber 7 mm in das aufiere Drittel des
Unterputzes einzuarbeiten. St6Re des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Danach erfolgt ggf. das Setzen der Dubel durch das Bewehrungsgewebe gemafl Ab-
schnitt 3.2.4.4.

Nach dem Erharten des Unterputzes ist die Schlussbeschichtung nach Abschnitt 2.1.1.5 nach
den Vorgaben des Antragstellers anzuriihren und in einer Schichtdicke nach Anlage 2 aufzu-
bringen. Die Ausfuihrung der Kammzugtechnik ist nach Vorgaben des Antragstellers durchzu-
fuhren und die maximale mittlere Auftragsmenge sowie die maximale mittlere Schichtdicke
einzuhalten.

Bei Dammestoffdicken Giber 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz und
Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m? betragen.

3.2.6 Dehnungs- und Anschlussfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuBenwandflachen sind die Vorgaben aus
Planung und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS berlick-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu schliel3en.
3.2.7 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddmmung vorliegt. Die Anwendung
im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Ma3nahmen, die nicht Gegen-
stand dieses Bescheides sind.

Die Fensterbdnke missen schlagregensicher z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinfliisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kdnnen beson-
dere MaRRnahmen erforderlich sein.
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Abweichende Ausfiihrungen des WDVS von den Vorgaben dieses Bescheides sind im Einzel-
fall zu beurteilen und bedirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

3.2.8 Liste der ausgefiihrten Bauvorhaben

Fir ausgeflihrte WDVS, bei denen Mineralwolle-Lamellen mit Dammstoffdicken Gber 200 mm
verwendet werden, muss der Antragsteller eine vollstandige Liste fiihren, in der Dammstoff-
dicke, Einbaudatum und Einbauort des WDVS anzugeben sind. Ist die Einbaufirma des WDVS
nicht der Antragsteller, muss die Einbaufirma dem Antragsteller die entsprechenden Angaben
zur Verfugung stellen.

Die Liste, aus der ggf. Objekte fir eine Begutachtung ausgewahlt werden kénnen, ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik sechs Monate vor Verlangerung der Geltungsdauer dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung auf Verlangen
vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Das Putzsystem muss fur die vollstdndige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS
instandgehalten werden. Die Instandhaltung schlief3t mindestens ein:

— Sichtkontrolle des WDVS
— Reparaturen von unfallbedingten, értlich begrenzten Beschadigungen

— die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS Ubereinstimmen (mdglicherweise
nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzuflhren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Wehlan
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Zeichnerische Darstellung des WDVS Anlage 1
"Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau™

|I¥-.:::__::__—-"_ _H-\

- —— "=-’< Untergrund
T

- S — Klebemortel
e Mineralwolle-Lamelle
T

o ) Unterput
" nterputz
Y

T — Bewehrung

o _— Y

T Schlussbeschichtung
"“-___-——"'___ T

Teilchenverklebung der Mineralwolle-Lamellen

mind. 10 mm dick
ca. 5cm <10cm <10 cm < 10 cm ! !

Klebemortel

: | .
| o . Mineralwolle-Lamelle
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Deutsches
Institut
fur

Aufbau des WDVS Anlage 2
"Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass) [kg/m?] [mm]
Klebemortel:
SM300 ca.4,5 vollflachige
Lustro ca. 2,5 gdf. teilflachige
SM700 ca. 4,5 Verklebung
SM700 Pro ca.4,5
Sockel SM ca. 5,0
Duo-Kleber ca. 4,5
Dammstoff:
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 - 40 - 400
ggf. befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.1.1.7
Unterputze:
SM300 7,0-10,0 50-7,0
Lustro 5,0-15,0 5,0-15,0
SM700 7,0-10,0 50-7,0
SM700 Pro 7,0-14,0 5,0-10,0
Sockel SM 7,0-10,0 50-7,0
Bewehrungen:
Armiergewebe 4x4 mm ca. 0,165 -
Armiergewebe 5x5 mm ca. 0,205 -
Schlussbeschichtungen - Oberputze:
SP260 Pro 3,2-5,0 2,0-5,0
RP240 3,1-5,0 2,0-5,0
Noblo 2,3-3,7 1,5-3,0
Mak 3 11,0-13,0 7,0-10,0
SM700 Pro
- Dinnschichtige Ausfiihrung 2,5-4,2 2,0-3,0
- Dickschichtige Ausfiihrung 42-14,0 3,0-10,0
- Ausfiihrung in Kammzugtechnik max. 14,0 i. M. max. 10,0 i. M.
Noblo Filz 1,0 1,6 -8,0 1,0-5,0
Noblo Filz 1,5 22-75 1,5-5,0
Conni S 2,2-3,7 1,5-3,0
Addi S 22-3,2 1,5-3,0
MineralAktiv Scheibenputz 2,8-5,0 1,5-3,0
MineralAktiv Scheibenputz Dry 2,4-56 1,5-5,0

Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.

291772.24
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Oberflachenausfiihrungen
Anforderungen

Anlage 3

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Bezeichnung

kapillare Wasseraufnahme

wasserdampfdiffusions-
aquivalente Luftschichtdicke sq4

w W m24n in Anl. an
nach nach nach DIN ENJE(? 12572
DIN 52617 ETAG 004:2013 DIN 52615 ETAG 004:2013
[kg/(m?Vh)] [kg/m?] [m] [m]
1. Unterputze
SM300 - 0,39 0,06 — 0,08 0,10-0,15
Lustro 0,15 - 0,06 — 0,08 -
SM700 0,15 - 0,06 - 0,08 -
SM700 Pro - 0,37 - 0,06 - 0,10
Sockel SM 0,11 - 0,10 -
2. Schlussbeschichtungen
SP260 Pro 0,2 - 0,02 - 0,05 -
RP240 0,2 - 0,03 - 0,05 -
Noblo 0,1 - 0,02 - 0,03 -
Noblo Filz 1,0 0,241 - - 0,02 — 0,102
Noblo Filz 1,5 0,071 - - 0,02 - 0,082
Mak 3 0,1 - 0,03 - 0,06 -
SM700 Pro - 0,38 - 0,06 -0,13
MineralAktiv Scheibenputz Dry 0,405 - 10,08 -
Conni S 0,093 - - 0,134
Addi S 0,163 - - 0,134
MineralAktiv Scheibenputz 0,123 - 0,07 -

O g A W N =

Wasseraufnahmekoeffizient w nach DIN V 18550, Anhang A/DIN EN ISO 15148 [kg/m?h®5]
wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke sqnach DIN EN 1015-19 [m]
Wasseraufnahmekoeffizient w nach EN 1062-3 [kg/m2h©?5]
wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq gemafl DIN EN ISO 7783-2:2012 [m], geprift im Feuchtschalenverfahren
Wasseraufnahme (Prisma) nach DIN EN 1015-18 [kg/(m? min©5)
Wasserdampfdurchlassigkeit p nach DIN EN 1015-19 [-]

291772.24
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Erklarung der Bauart "WDVS" Anlage 4

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16a (5) MBO. Diese Erklarung
ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfilhrenden Firma®)
auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uber die
verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch von weiteren Komponenten der
Beipackzettel/ Kennzeichnung dieser Erklarung beigeflgt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
StraRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.44- vom

Handelsname des WDVS:

» Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)

Klebemortel: Handelsname/Auftragsmenge

Dammstoff:
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist dieser Erklarung beizufligen.

Handelsname:
Nenndicke:

Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Schlussbeschichtung:

Handelsname / KorngrofRe bzw. mittlere Dicke
ggf. Duibel: Handelsname / Anzahl je m?

» Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheids)
O normalentflammbar O schwerentflammbar O nichtbrennbar

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: StralRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemal? den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbeitungs-
hinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:
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